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1.

Introduktion

Rekommendationerna galler vid nybyggnad, vid renoveringar samt vid ombyggnad.

Med byggstadning avses den stddning som sker under byggprocessen. Installationsstadning
avser den stadning som sker i samband med o6verlamning av anlaggningen till
bestallaren/kunden. Det &r alltid plattsdttaren som ska ta bort fogrester och hinnor direkt
efter fogning innan hardning sker.

Bade bygg- och installationsstadning ska utféras av professionella lokalvardare.
Om denna stadning inte gors korrekt kan det ge konsekvenser for all framtid. | varsta fall kan
ett felstadat golv eller en yta aldrig aterstallas.

Badanlaggningar — bassang
Organiskt material i form av vaxter, jord och matrester bor inte finnas i badanlaggningar. De

paverkar vattenreningen negativt. Darfor ar det viktigt att undvika dessa material.

Aven biologiskt nedbrytbara rengéringsmedel paverkar vattenreningen negativt. Darfor ska
dessa inte anvandas. Med detta undantag bér miljomarkta rengéringsmedel anvandas. | vissa
stddmoment kan det behdvas aceton och syror. De ar vanligtvis inte miljomarkta.

Det ar viktigt att vélja ratt rengdringsmedel och de ska vara avsedda for badanlaggningar.
Detta for att undvika problem med bade ytskikten och bassangvattnet.

Tips:

For att sdkerstélla att ratt rengoringsmedel anvands kan det vara bra att kdnna till att det finns
tyska kravspecifikationer. Produkterna ar testade och godkanda for att anvandai
badanlaggningar. Det ar kravspecifikationerna for; Rengéring av keramiska ytor, RK-listan samt
Rengoring av syrafast stal, RE-listan. Se lank; https://www.dgfdb.de/unser-
angebot/reinigungsmitteldatenbank.

Stadvatten far inte tdmmas i skvalprannor eftersom de tillhor bassdngerna som har ett slutet
system for badvatten. Stadvattnet far darfor aldrig blandas med basséngvattnet sa det foljer
med till vattenreningen.

Det galler givetvis dven fix- och fogrester. Dessa far inte heller tommas i nadgot avlopp da de
kan orsaka stopp i avloppen.

Vatten

Nar rengoringsmedel ska véljas ar det ar viktigt att ta reda pa dricksvattnets kvalitet.
Dricksvattnet ar det inkommande vattnet, dven kallat tappvatten.

Vatten i kombination med rengoringsldsningar kan skada cementbaserade fogar.

Vissa vattenkvaliteter kan skada cementbaserade fogar oavsett om det ar alkalisk eller sur
rengoringslosning.

Det viktigaste &r att ta reda pa vattnets hardhet och pH-varde. Detta ger en indikation pa vilka
rengoringsmedel och vilken dosering av rengéringsmedlen som ska anvandas.

De flesta kommuner har information om vattnets kvalitet pa sina hemsidor.

Vattnets pH-vdrde
Livsmedelsverkets gransvarde for dricksvatten ar pH 6,5-9,5.
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Vattnets hardhet

Vattenhardhet ar ett matt pa hur mycket mineraler vattnet innehaller, framst &r det kalcium-
och i mindre omfattning magnesiumjoner som avses. Vatten med en hog halt av dessa joner
kallas hart vatten. Hart vatten medfor kalkbeldaggningar och liknande. Vatten med lag halt av
dessa joner kallas mjukt vatten.

Vattnets hardhet anges i tyska hardhetsgrader (°dH) och visar om det ar hart eller mjukt.

Tabell 6ver vattnets hardhet:

Hardhet (°dH) Benamning:
0-2 Mycket mjukt.
2-5 Mjukt.

5-10 Medelhart.
10-21 Hart.

>21 Mycket hart.

Vattnets inverkan pd fogar
Varje leverantor av fogmassa har egna anvisningar om hur anlaggningen ska skotas. |

anvisningarna framgar bland annat hur laga pH-varden deras produkter klarar utan risk for att
skada pa fogen. Exempelvis kan en leverantors simhallsfog klara ner till pH 3 medan en annan
leverantors klarar ned till pH 6,5. Det ar dven viktigt att kdnna till att en sur bruksldsning blir
aggressivare desto lagre °dH-vardet ar (mjukt vatten).

Detta ar komplext, darfor ska en diskussion ske vid varje enskilt tillfalle for att radgora i det
specifika fallet. Diskussionen utgar fran vattnets pH-varde, vattnets hardhet (°dH) och
leverant6érens anvisningar.

Arbetsmiljo:

Vid arbete med bygg- och installationsstadning ar det viktigt att skapa en trygg arbetsmiljo i
enlighet med géllande lagar och regler. Vid installationsstadning sker arbete pa hég hojd som
staller sarskilda krav pa utbildning.

Genomgaende géller att det anvands skyddsutrustning for att skydda sig sjalv utifran de olika
arbetsmomenten. Det ar viktigt att ensamarbete inte sker vid installationsstadning.

Gallande kemiska produkter ska sdkerhetsdatablad och produktblad finnas pa arbetsplatsen.
Tank dven pa att inte férvara kemiska produkter 6ver midjehojd.

Malgrupp

Dessa rekommendationer vander sig i forsta hand till byggentreprendren, dennes
underentreprendrer och den stadleverantér som ska utfora arbetet.

De vander sig aven till bestallare, leverantorer och andra aktérer inom Badbranschen.

Genom att arbeta proaktivt med stadning redan fran projekteringen och genom hela
byggprocessen skapas forutsattningar for att anlaggningen éverlamnas utan brister.

Utfors inte installationsstddningen noggrant visar erfarenheten att det kan uppsta
smutshinnor och skador som inte gar att ta bort. Det innebar att plattor kan forstoras sa
mycket att de blir svarstadade for framtiden samt att de blir hala.
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Avgransning

Rekommendationerna omfattar vata utrymmen. Det vill sdga rum med golvbrunn sa som
dusch, bastu, omkladningsrum, stadrum/stadcentral, bassangomrade, bassdang samt
hygienutrymmen som exempelvis toaletter.

Material

Rekommendationerna fokuserar pa de vanligaste golvmaterialen och ytskikten.

Det vanligaste materialet &r keramiska material (bade golv och vaggar). Andra material berors
kortfattat med enklare rad. | bilagan "Material och ytskikt” finns en sammanstallning over
detta.

Specifika utrymmen lyfts endast om det ar avvikande rutiner eller specifika material i
utrymmet.

De olika materialleverantorernas skotselinstruktioner for bygg- och installationsstddning ska
alltid féljas for att garantivillkoren ska uppfyllas. Darfér gar materialleverantorernas
anvisningar alltid fore detta dokument om det dr motstridiga uppgifter.

Grunder - stadteknik och maskiner.

Féroreningar som uppstar under byggprocessen.

Under byggprocessen uppstar manga olika typer av smuts/féroreningar. Nagra exempel ar
olika typer avdamm, kalkbeldggningar fran cement och fogmassor, olja fran maskiner med
vaxellddor och hydraulik sa som saxliftar och andra lyftanordningar, hinnor fran epoxifogar,
mjukfogar, olika malarfarger, rostflackar, kaffeflackar och kemikalierester fran spill, till
exempel fran primers.

Stadteknik

Grunden for professionell stadning &r att bearbeta ytan mekaniskt. Rengoringsmedlet (tank
pa att den behover verkningstid) underlattar rengoringen av olika fororeningar men den tar
inte bort smutsen. Darfor ar mekanisk bearbetning med maskin, borste eller duk nédvandigt i
de flesta stadmoment. Efter mekanisk bearbetning maste smutsen och rengéringslésningen
avlagsnas sa att inte ytan atersmutsas. Det sker genom skoljning foljt av rakning eller vatsug.
Pa vissa ytor gar det dven att torka upp smutsen med svamp eller duk.

Borttagning av féroreningar

Damm tas bort med torra stadmetoder som dammsugning eller avtorkning med torr
mikroduk. Fuktig duk anvands vid behov, exempelvis nar det ar damm och latt smuts som inte
gar bort med torr duk.

Feta och organiska beldaggningar tas bort med alkaliska reng6ringslosningar.

Kalkbeldggningar och oorganiska beldggningar tas bort med sura rengoringslésningar.
Oljerester tas bort med kemisk ren bensin eller oljefri aceton. Om de inte I6ses upp med
alkaliska rengoringsOsningar.

Om det vid installationsstadningen finns rester eller hinnor fran fogar ska de tas bort.

Det finns olika rengéringsmedel beroende pa fog och leverantor. Exempelvis tas epoxifog bort
med syror eller sura rengéringsmedel. Ta alltid reda pa leverantérens rekommendation.
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Rengéringsmedel, kemiska produkter
Rengoringsmedel har olika pH-varden. Det anger om en produkt ar sur, neutral eller alkalisk.

pH-skalan

Surt Neutralt Alkaliskt
pHO-7 pH7 pH 7-14

| grunden racker det med ett alkaliskt rengoringsmedel med pH 9,5-12 i brukslésning samt ett
surt rengoringsmedel med pH 2-5 i brukslosning.

Var noggranna med att dosera enligt anvisningar med hjalp av doseringsutrustning. For
mycket kemisk produkt (6verdosering) férsamrar rengoringseffekten och medfér dessutom
onodig miljobelastning.

Kontrollera rengoringslosningens pH-varde sa den inte riskerar orsaka skada pa fogar.
Stadning bor géras med kallt vatten. Dagens rengoringsprodukter ar effektiva i kallt vatten
och det &r battre for arbetsmiljon. Anvands varmt vatten skapas aerosoler (luftburna
vattendroppar) som kan andas in av stadpersonalen.

Maskiner och stddutrustning

Maskiner
Vid bygg- och installationsstadning anvands dammsugare, vatsug, singelskurmaskin,
kombinationsmaskin och oscillerande maskiner.

Rondeller (pads) och borstar.

Till maskinerna kan bada rondeller och borstar anvandas. Borstar med rod fargmarkning
brukar vara mjuka men kontrollera med leverantéren. Undvik hardare borstar da de kan
skada fogen.

De flesta leverantorer av anvander denna fargskala for rondeller och skurnylon. Vit innehaller
inte slipmedel. De andra fargerna innehaller slipmedel. Mdngden och hardheten pa
slipmedel, och darmed reprisken, dkar enligt tabellen nedan:

Farg Anvandning och egenskaper

Vit For torrpolering och
skonsam rengoring utan
reprisk.

Rod For daglig rengoring.

Gron: For grov vatskurning.

Bla For daglig grovrengoring.

Brun For vat eller torr
polishborttagning/grov
vatskurning.
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Svart For vat
polishborttagning/grov
vatskurning.

Stddutrustning

Annan stadutrustning som bor anvandas:

1. Dukar, mikrodukar. (Mikrodukar tvattas utan skéljmedel for att inte férlora sin rengérande
funktion).

2. Skurblock med skurblockshallare och borstar for manuell bearbetning av vaggar och golv
dar maskiner inte kommer at.

3. Raka (skrapa) for att skrapa av vatten fran golv och vaggar vid vat rengoring.

Att tdnka pa:

- Hogtryckstvatt ska aldrig anvdandas da det kan skada fogar och orsaka skador pa
narliggande ytor som ar fuktkansliga. Det kan vara ljudabsorbenter, ljusarmaturer,
strombrytare och annan elinstallation.

- Sopning med borste bor inte ske da det ldmnar smuts samt att dammet forsamrar
arbetsmiljon nar dammet virvlar upp.

- Eventuellt medel for behandling av rostfria detaljer appliceras efter stadning.

Byggstddning, l6pande under byggtid — enkla tips.
Nagra tips for att undvika onodiga skador under byggtiden samt for att underlatta
installationsstadning.

Skydda golv:

Anvand mjolkpapp for att skydda golvet. Tank pa att alltid ldgga aluminiumsidan uppat.
Aluminium skapar namligen en reaktion som ger en grahinna.

Tank pa att pappen diffusionstat. Den kan darfor paverka fogkuloren. Begransa darfor
anvandandet av skyddspapp.

Tank dven pa att arbetsredskap som innehaller aluminium kan paverka klinker. Laggs de direkt
pa klinker skapas svarta fororeningar som ar svara att ta bort.

Nar rullstallningar och skylift anvands ska golvet skyddas med 20 mm plywood. Det anvands
for att undvika skador.

Tejp

Anvand tejp som inte [amnar tejprester, exempelvis “gultejp”, om det tejpas direkt pa golvet
eller vaggar. Silvertejp och annan tejp med starkt klister lamnar tejprester.

Tejp pa planglas kan skada glaset om det sitter under langre tid.

Lépande stadning

Hall rent pa arbetsplatsen efter varje arbetsmoment.

Ta bort 16sa partiklar I6pande genom att dammsuga.

Rostfria réannor (syrafast), skadas av metalliska borrspan. Det ger upphov till rost som skadar
den rostfria ytan. Det ar darfor viktigt att bade tiacka dessa ytor och stada direkt efter
borrning.

Rostfritt far inte heller bearbetas med vanliga verktyg, det vill saga verktyg av kolstal. Det
maste vara rostfria verktyg, annars boérjar det rostfria materialet att rosta.

Sida 6 av 10



Andra ordningsregler

Personalen far inte &ta eller dricka kaffe pa byggarbetsplatsen. Matrester ar organiska
fororeningar. Det kan dven gora att det kommer in méss och myror.

De nybyggda, eller nyrenoverade, toaletterna inom arbetsomradet far inte anvandas da de
inte stadas innan overlamning till bestallaren.

Installationsstadning — slutstadning

Omfattning

Slutstadningen omfattar alla ytor fran golv till tak. Innan slutstadning sker ska allt vara
undanplockat av entreprenéren.

Sakerstall att alla lokalerna ar dammfria fran golv till tak — dammsug eller avtorka med torr
metod. Ta bort eventuella flackar.

Darefter sker grundlig rengoring enligt dessa anvisningar. Alla steg maste goras. Det ar inte
alltid det gar att se kalkbelaggning pa kakel och klinker. Stadas de inte bort kan de synas efter
en tid och da &r det mycket svarare att ta bort.

Nar slutsstadningen ar utford ska rummen stangas. Darefter ska skoskydd anvandas i de
slutstadade rummen.

| steg for steg beskrivningarna nedan ska alltid materialleverantorernas skotselinstruktioner
foljas. Det géller bland annat vilka borstar, rondeller och rengéringsprodukter som ska
anvandas. Folj dven den produktinformation som féljer med de rengdringsprodukter som
anvands.

Steg for steg vaggar — keramiskt material

Ett generellt rad vid stadning ar att bl6tlagga nedifran och upp for att undvika rinningar pa
vaggar. Det finns gelbaserade medel om faster pa vaggen, blotlagg med skumspruta.

1. Stada bort alla 16sa partiklar, avtorka med mikroduk, dammsug.

2. Blotlagg vaggen och intilliggande golv. Da méttas fogarna med vatten och fogen
skyddas nar sura medel anvands.

3. Ta bort synliga flackar, de finns ofta langt ner pa viaggen, exempelvis rester fran
mjukfog.

4. Blotlagg vaggen med alkalisk reng6ringslosning, anvand garna skumspruta. Lat verka i
10-15 minuter. Var noga med att inte fukt kommer pa akustikplattor.
Rengor inte for stor yta i taget. Rengoringslosningen far inte torka, ytan ska hela tiden
vara fuktig.

5. Skura med mjuk borste eller skurblock (vit/r6d).

6. Avlagsna smuts och skurvatten genom att skélja ytan med rent vatten.

7. Blotlagg vaggen med sur rengoringsosning, anvand garna skumspruta, lat verka i 10-
15 minuter.
Rengor inte for stor yta i taget. Rengoringslosningen far inte torka, ytan ska hela tiden
vara fuktig.

8. Skura med mjuk borste eller skurblock (vit/r6d).

9. Avldgsna smuts och skurvatten genom att skélja ytan med rent vatten.

10. Torka plattor och silikonfogar torrt med mikroduk for att undvika flammor pa vaggen
eller mogeltillvaxt pa silikonfogar.
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Steg for steg golv — keramiskt material

1. Stada bort alla |6sa partiklar, dammsug.

2. Blotlagg golvet. Da mattas fogarna med vatten och fogen skyddas nar sura medel
anvands.

3. Ta bort synliga flackar punktvis med lampliga rengéringsmedel, exempelvis rester fran
mjukfog och oljespill.

4. Blotlagg golvet med alkalisk rengoringslosning. Lat verka i 10-15 minuter.

Rengor inte for stor yta i taget. Rengoringslosningen far inte torka, ytan ska hela tiden
vara fuktig.

5. Skura med singelskurmaskin och manuell skurning med borste eller skurblock langs
kanter. Skura med skurblock vit/r6d/bla/grén/brun beroende pa smutsighetsgrad och
rekommendation fran materialleverantéren.

6. Skolj, genom att bl6tlagga golvet flodigt med rent vatten, 1at verka i 10-15 min.
Avlagsna sedan skolj- och skurvatten med vatsug eller raka till golvbrunn. Detta for att
brukslosningen i ndsta steg inte spads ut.

7. Blotlagg med sur rengoringslosning och lat verka 10-15 minuter.

Rengor inte for stor yta i taget. Rengoringslosningen far inte torka, ytan ska hela tiden
vara fuktig.

8. Skura med singelskurmaskin och manuell skurning med borste eller skurblock langs
kanter. Skura med skurblock vit/r6d/bla/grén/brun beroende pa smutsighetsgrad och
rekommendation fran materialleverantéren.

9. Skolj rikligt med rent vatten och avlagsna smuts- och skurvatten med raka till
golvbrunn. Slutstddningen maste avslutas med riklig avspolning dar smutsvatten och
rester fran stadkemikalier leds till avlopp. (Det ar inte tillrdckligt att suga upp
resterna).

10. Rorelsefogar (silikonfogar) torkas torra.

11. Kontrollera att all smuts &r borta. Ar det synlig smuts kvar gérs momenten om.
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7. Checklista — installationsstddning

Moment Ansvarig Utfort, datum

1. Tareda pa och lds materialleverantérernas olika Stadleverantor O
skotselinstruktioner.

2. Tareda pad inkommande vattens kvalitet, géllande Stadleverantor O
vattnets pH-vdrde och hardhet.
pH-vérde;

Hardhet; °dH
Grund for val av rengoringsmedel och dosering.

3.  Genomfor risk- och arbetsmiljéanalys Stadleverantor O

4. Planera arbetet. Stadleverantor O

5. Sakerstall och kontrollera att entreprendrerna tagit | Entreprendrer O
bort alla arbetsredskap, byggmaterial och
materialrester.

6. Sakerhetsdatablad och produktblad for kemiska Stadleverantor O
produkter ska finns pa arbetsplatsen.

7. Dammfritt fran tak till golv. Stadleverantor O

8. Rengoring och flackborttagning av vaggar och Stadleverantor O
inredning som inte ar keramiska material.

9. Keramisktmaterial vaggar, steg for steg Stadleverantor
Omklddningsrum ]
Duschrum OJ
Bastu O
Bassdngomrade n
Bassang 0
Andra rum

10. Klinkermaterial golv steg for steg: Stadleverantor
Omklddningsrum O
Duschrum O
Bastu O
Bassdngomrade n
Bassang 0
Andra rum

11. Egenkontrolli varje rum Stadleverantor O

12. Sténg stadade ytor, darefter galler skoskydd pa. Stadleverantor O
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8. Stddleverantorens kontroll innan installationsstadning
Listan kan anvandas av bade bestallaren och stadleverantoren innan arbetet pabérjas. Detta
for att sakerstélla att stadleverantéren har kompetens och rutiner for att utfora
installationsstadningen enligt dessa rekommendationer.

1. Arbetsledaren har bekraftad yrkeskompetens inom professionell lokalvard,
exempelvis genom yrkesbevis enligt SRY eller yrkescertifikat enligt PRYL?

2. Stadpersonalen har grundutbildning och kompetens for att utféra slutstadning?

3. Staddutrustning och maskiner med tillhérande borstar och rondeller finns och féljer
materialleverantorens skotselinstruktion?

4. Rengoringsmedel foljer materialleverantorernas skotselinstruktioner och ar
anpassade for badanlaggningar?

5. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om dricksvatten/inkommande vattens
kvalitet for att dosera rengoringslosningen pa ratt satt?

Det omfattar bade vattnets pH-varde och vattnets hardhetsgrad.

6. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om att stadvatten aldrig far tommas i
skvalprannor eftersom det paverkar badvattnet negativt?

7. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om att fogar alltid mattas med rent vatten
innan anvdandande av sura rengoringslosningar?

Detta eftersom anvandande av sura rengoringsmedel pa keramiska vaggar och golv
skadar cementfogar.

8. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om att det ar viktigt att skélja med rent
vatten efter anvandning av alkaliska rengoringsmedel innan sura rengéringsmedel
laggs pa?

Det ar viktigt eftersom det uppsta kemiska reaktioner om alkaliska och sura
rengdringsmedel blandas.

9. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om att fogar kan skadas av harda borstar?

10. Arbetsledare och stadpersonal har kunskap om att de aldrig far fika och &ta i de
lokaler som installationsstadas?

9. Referensmaterial, litteratur.:

Stad i vata utrymmen, Svenska Badbranschen, 2023-03-05.
BKR_Skotsel_av_kakel_webb, Byggkeramikradet, bkr.se
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